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протокол лабораторных испытаний на стойкость

к воздеЙствию плесневых грибов

|) Исполнumель: Лаборатория мицелиальньIх грибов ВкМ. 119333, Москва, ул. Губкина д. 3.

2) Заказчuк: Общество с ограниченной ответственностью <Эм-Си Баухеми> (ооо кЭм-Си

Бау<еми>; lg7з73,г. Санкт-Петербург, пр. АвиаконструктороВ, Д. 35, корпус 4, лит. А, оф.

202.

з) Начл,rенованuе uспыmуелпоZо Mamepuatla: Смесь сухая затирочнаlI (PLITONIT> Colorit

Рrеmium (кПЛИТОНИТ> Колорит Премиум), выпускаемffI по Ту 23.64.10-|з3-51552155-

202|.

4) КолччесmВо обржцоВ: 10 пласМн (кераллиЧескЕUI пJIитка с водопоглощением менее 0,5Ой по

массе) с нанесенНой заказц.rком на одну сторону смесью по технологии, предусмотренной

нормzхтивНо-техниtlеской документаrlией, размер 50х50 мм (опьrг - 5 повторностей; контроль -
5 повторностей).

5) Основанuе dля провеdенuя uспыmанuя:.Щоговор М 15l/21 от l4.|2.202I r.

6) Использованное прu uспыmанurlх оборуdованuе: Кmлера LGC-5I01 фирмы KDaihan

LabTech>, Корея (аттестат N9 442-10S862-202|-DLCCCD0201C От I4.|2.202l r.).

7) ,Щаrпа начала l,tспыmанuя: 25.0t.2022 г.

!аmа оконч анllя l]спыmанLl,я : 22.02.2022 r,

s) Проzраtпtл.tа l]спыmанuя: Проведение испытаний покрытия на стойкость к воздействию

плесневыХ грибоВ согласнО требованиям ГоСТ 9.049-91 кЕСЗКС. Материалы полимерные и

их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневьIх

грибов> (метод 1 * оценка грибостойкости материалов при отсутствии минераJIьньж и

органических загрязнений).



9) Резульmаmьt uспьlmанuя: оценивалась интенсивность развития грибов на внешней

поверхности материала, Поскольку материал имеет белый цвет, грибной мицелий может

быть не различим, поэтому после испытаний образuы были обработаны раствором

метиленоВого синеГо в воде. Метиленовый синий окраrIтивает мицелий в голубой цвет.

опыт: невооруженным глазом рост грибов не виден, flри микроскопии прорастzшие спор

грибов не обнарlrкено. Балл - 0. Контроль:- при микроскопии прорастание спор грибов не

обнаружено.

I0) Заключенuе о zрuбосmойкOсmu л|аrперuала; Индекс грибостойкости - ПГ*оr. Исследованный

материаЛ - смесь аухая затирочнаJI KPLITONIT> Colorit Premium (кПЛИТОНИТ> Колорит

Премиум) - не является питательной средой.

l|) Заключенuе о сооmвеmсmвuu mребован1,1я.7vl: Представленные на испытания образтtы смеси

сухоЙ затирочноЙ KPLITONIT> Colorit Premium (кПЛИТОНИТ> Колорит Премиум),

являются грибостойкими, интецсивность развития грибов - балл 0 в соответствии с 6-ти

балльной шкалой госТ 9.048-89 кЕСЗКС. ИзделиЯ техничесКие. МетоДы лабораторньIх

испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов>. Материал соответствует

требованиям ТУ 2З.64.10-В3_51552155-202I Смесь сухая затирочнzш KPLITONIT> Colorit

Рrеmium (кПЛИТОНИТ> Колорит Премиум).

|2) ,Щезuнфекцltя Jйаmерuала после uспыmанLlй: обработка тампоном, смоченным 70 О/о ЭТаНОЛОМ

с последующим облучением УФ бактерицидной лампой в течоние 120 мин.

Зав.лабораторией мицелиальньгх грибов ВКМ
д.б.н. Озерская С.М

ответственный исполнитель :

с.н.с. лаборатории мицелиальньгх грибов ВКМ
к.б.н. Иванушкина Н.Е.
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